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Duurzaamheid waarmee je over straat kunt!

Verwerkingsvoorschrift

Je zorgt voor een stabiele ondergrond. De ondergrond bij opritten kan bestaan uit een laag gebroken puin met daarbovenop een 
laag ophoogzand. Voor terrassen en paden is een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm schoon zand voldoende. Aftrillen d.m.v. een 
trilplaat is noodzakelijk.

Geringe afwijkingen in kleur en gradering zijn bij betonproducten altijd mogelijk. Bestel indien mogelijk de grote partijen in één keer. 
Het advies is ook om meerdere pakketten gemengd te leggen. 

Houd rekening met een afschot vanaf de woning, schuur of garage van minimaal 1 cm per strekkende meter.

Klinkers

Algemeen

De bestrating dient te worden afgesloten met banden. Zo wordt voorkomen dat bestrating gaat verschuiven.

Kantopsluitingen

Betonklinkers zijn zeer geschikt voor de oprit. Voor zwaarder belaste oppervlakten, bv vrachtverkeer zijn betonklinkers ook zeer ge-
schikt. 

Opritten


